











El curado debera realizarse de tal forma,
que se evite la pérdida de humedad a través
de las superficies de los elementos de
concreto, desde el primer momento de su
colocacién. Para ello, podrdn utilizarse
distintos procedimientos, tales como:

e Aspersion, pulverizacion o riego con
agua de las superficies.

* Cubrimiento con arena himeda.

e Aplicacion de un producto de curado,
membrana, etc.

* |nmersion. Por ejemplo: en losas de
contrapiso, rodear la losa con un bordillo
de arena y llenar con agua, de tal forma

que la losa quede sumergida.

El curado deberd prolongarse, como
minimo, durante los tres primeros dias,
adaptdndolo, en cualquier caso, a las condi-
ciones ambientales existentes. Como regla
general, y con las condiciones ambientales
medias, es recomendable mantener el
curado durante los primeros siete dias.
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